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MACICO ALCALINO DE PASSA QUATRO, MG

JOEL BARBUIJIANI SIGOLO* e BRUNO BOULANGE**

ABSTRACT

Two types of bauxite concentration in the Passa Quatro alkaline massif are known.

One results from the in situ evolution (lateritic type). The second results from removal and working by
mecanical erosion and their consequent coluvionar deposition (pedimentary type). The present work
describes only the lateritic type in a topossequence taking into account the geomorphological variation
and genetic conditions of the deposits. Two main profils of alteration are identified: 1. isalteritic
bauxite profile on nepheline syenite and 2. isalteritic bauxite profile separated from the parent rocks
(nepheline syenite) by a kaolinitic level. The morphoscopic and micromorphological evolution of the

primary minerals is presented.

INTRODUGAO O presente trabalho reportase ao
estudo de dois perfis de alteragdo de rochas alcalinas no
Macigo Alcalino de Passa Quatro, os quais tém como resul-
tado final lateritas aluminosas (bauxitas).

A primeira men¢do de ocorréncia dos depdsitos de
bauxita na regido do Itatiaia (sopé) provém do trabalho de
Pinto (1937). O aspecto coluvionar e o aspecto econdmico
desses dep6sitos também foram descritos por Pinto (1938).

Ebert (1960), ao estudar os sedimentos coluvionares que
circundam o Macigo Alcalino do Itatiaia propds um meca-
nismo explicativo 4 formagdo dos mesmos como provenien-
tes de “corridas de lama”.

Tais depdsitos foram novamente estudados por Ribeiro
Filho (1967), o qual menciona a origem coluvionar e sua
acumulagdo na forma de pedimentos (télus).

O cardter genético, econdmico e geoquimico desses
depésitos foram apresentados por Sigolo (1979) e, poste-
riormente, por Toledo-Groke (1981). O primeiro propds
uma origem da bauxitizagdo predominante aldctone e o
segundo sugere uma origem dominante do tipo autdctone
para as concentragdes bauxiticas pedimentares do macigo
alcalino de Passa Quatro, na regido de Lavrinhas (SP). Pos-
teriormente, Melfi & Carvalho (1983) incluiram os aludidos
depdsitos como do “Tipo Serra™.

Sigolo & Ribeiro Filho (1986) classificam as concentra-
¢Oes bauxiticas da regido em trés tipos a saber:

1. Depésitos residuais formados a partir de rochas alcalinas

(autéctones).

2. Depésitos coluvionares na forma de pedimentos em
rochas alcalinas (aloctones).

3. Depdsitos coluvionares na forma de pedimentos em
rochas metamoérficas (aléctones).

A dificuldade: de discernimento entre um processo de
bauxitizagdo dominante aléctone e um autdctone, como
apontam Sigolo e Toledo-Groke em seus trabalhos para os
depdsitos em aprego, so6 pode ser melhor elucidado com o
apoio de estudo da estrutura, da mineralogia e da geoqui-
mica das fdcies e de sua distribui¢do na paisagem ao longo
de uma topo-seqiiéncia que esteja vinculada a depédsitos
in situ ou do tipo 1 (autéctones) da proposigdo de Sigolo
& Ribeiro Filho (1986).

Deste modo, partindo-se do conhecimento dos virios
depésitos bauxiticos existentes no interior do macico
alcalino de Passa Quatro e, tendo como principio a identi-
ficagdo de seu cardter autdctone, elegeu-se o perfil do local
denominado Alto das Posses, no municipio de Itamonte
(MG) (Fig. 1). Esse local encerra aspectos fundamentais 4
génese da bauxita ali existente e permite diagnosticar o
comportamento geoquimico dos elementos e paragéneses
minerais, dos produtos neoformados durante a ac¢do da
bauxitizagdo sobre as rochas alcalinas presentes.

Figura 1 — Mapa de localizagdo do perfil estudado. Base:
Folha Topogrifica de Passa Quatro, IBGE, SF.23-Z-A-1-3

GEOLOGIA LOCAL O Macigo Alcalino de Passa Qua-
tro encontra-se localizado no limite geopolitico dos Estados
do Rio de Janeiro, Sdo Paulo e Minas Gerais, sendo mais
de 60% de sua drea de exposi¢do situada neste dltimo. Os
perfis de alteragdo estudados encontram-se inseridos numa
topo-seqiiéncia que dista 20 km da sede do municipio de
Itamonte, no local denominado Alto das Posses, em uma
altitude que varia de 2.000 a 2.190 m acima do nivel do
mar. O acesso a esse local, a partir de Itamonte, deve ser
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feito tomando a BR-354, no sentido Itamonte—Rio de
Janeiro. Na altura do Hotel Casa Alpina, deve-se tomar a
entrada 4 direita, passando pela drea do hotel. A partir daf,
segue-se por estrada encascalhada até a antiga lavra de
bauxita, no Alto das Posses (Fig. 1).

Os macicos alcalinos do Itatiaia e Passa Quatro foram
alvos de estudo parcial geolégico-petrogrifico por Ribeiro
Filho (1967), que distinguiu a existéncia de diferenciagdo na
saturagao das alcalinas presentes no Itatiaia e a estendeu
para o Maci¢o de Passa Quatro. Essa transicdo gradual de
rochas saturadas a supersaturadas é marcada pela presenca,
no centro do Macigo do Itatiaia, de quartzo-sienitos, o que,
segundo o autor, deve representar a fase final da diferencia-
¢ao magmadtica do referido macigo. Da borda para o centro,
as rochas existentes gradam a nefelina sienitos e sienitos,
pulaskitos, quartzo sienitos, brechas e granito alcalino, ou
seja, termos cada vez mais diferenciados. Segundo o mesmo
autor, esta complexa intrusdo alcalina encontra-se encai-
xada em gnaisses pré-cambrianos. Por analogia, o autor
estende as observacGes e estudos efetuados no Itatiaia ao
Maci¢o Alcalino de Passa Quatro. Ambos macigos foram
posteriormente classificados por Ulbrich & Gomes (1981)
como uma associagdo granitica e dlcali-sienitica. Penalva
(1967) apresenta consideragbes sobre a geologia e a tectd-
nica da regido do Itatiaia, destacando a influéncia tectdnica
dos lineamentos antigos (pré-cambrianos) superimpostos ao
maci¢o. Relaciona ainda a topografia atual a padrio de
falhamentos impressos no macigo, os quais condicionaram
o comportamento da rede de drenagem atual. Demonstra
ser a expressdo topogrdfica atual do macico, resultado de
deslocamento do teto da intrusio que ganhou espago a
partir de falhamentos verticais originados e/ou reativados no
Paleoceno. Segundo ainda o mesmo autor, falhamentos
pos-intrusivos ressaltaram morfologicamente as rochas alca-
linas, afetando a drea do planalto e a estrutura anelar do
flanco sul da intrusdo, o que induziu a formagdo do espesso
deposito de tdlus (pedimentos) dentro do vale do Paraiba
do Sul. Almeida (1983), ao propor a distribuigdo das
rochas alcalinas mesozodicas da regido sul da Plataforma
Sul-Americana, insere ambos macigos na Provincia Alcalina
da Serra do Mar.

OS PERFIS DE ALTERAGAO Os depésitos bauxi-
ticos observados no local denominado Alto das Posses
(Fig. 1) compreendem um conjunto de elevag@es inseridas
numa altitude ao redor de 2.000 m acima do nivel do
mar. Este conjunto distribui-se morfologicamente numa
série de colinas dispostas em formato de semicirculo,
com borda convexa, configurando uma estrutura global
de um anfiteatro (Foto 1). A rede de drenagem é do
tipo radial. Na parte interna do conjunto, desenvolve-se
uma drea de planicie. Esta compartimentagio geomor-
folégica local cria condigBes singulares do padrio de
drenagem — radial centrifuga na parte externa e centripeta
na interna.

Dentro desse quadro elegeu-se, na parte interna, a segio
AB (Figs. 1 e 2) para a confecgdo de uma topo-seqiiéncia
de estudo. A topo-seqiiéncia eleita encontra-se inserida em
duas elevagdes capeadas por depdsitos bauxiticos cuja parte
mais superficial é constituida de uma couraca alumino-
-ferruginosa fragmentada e a parte infefior, da bauxita com
textura e estrutura conservada da rocha-mae. A declividade
local dessas colinas sao da ordem de 40°, estruturada sobre
uma vegetagdo rasteira (Foto 1).
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Foto 1 — Jazida das Posses, colina SE da figura 2. Toda a
drea compreendida pela vegetagdo rasteira representa ponto
aflorante da couraca alumino-ferruginosa fragmentada. A
pequena lavra na parte central da foto encontra-se aban-
donada
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Figura 2 — Segio AB com a topo-seqiiéncia estudada

Na se¢do AB, foram selecionados dois pogos para a
caracterizagio do quadro de alterago local (pogos PQA e
PQB). O primeiro compreende um nivel de alteragdo bau-
xitico assentado na rocha-mie (nefelina sienito) e o segun-
do, um nivel de bauxita que se apresenta separado da rocha-
-mie por significativa camada argilosa.

O PERFIL PQA O perfil PQA apresenta 9,20 m de pro-
fundidade e de seu topo para a base podem ser distinguidas
as seguintes facies (Fig. 3):
— de 0 a 1,90 m — couraga alumino-ferruginosa fragmentada
— de 1,90 a 5,80 m — bauxita fridvel isalteritica fraturada
— de 5,80 a 8,20 m — bauxita fridvel isalteritica macica
— de 8,20 2 9,20 m — cortex de alteragdo e rocha alcalina.
Serd apresentado a seguir o estudo das transformacdes
estruturais e minerais das rochas alcalinas até a couraca
alumino-ferruginosa com base nas observagdes macrosco-
picas e microscépicas dos mesmos.

A rocha alcalina e seu cortex de alteragdo A base
desse perfil inicia-se a 9,20 m em rocha alcalina. Neste nivel,
a rocha alcalina encontra-se cortada por uma fratura preen-
chida de material argiloso e pequenos fragmentos de bau-
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xita: Em dire¢do ao topo do pogo pesquisado, hd um nivel
de cortex de alteragdo de 0,60 m que envolve a rocha.

Ao microscopio petrografico esta rocha foi diagnosticada
como nefelina sienito, de granulagdo grossa, leucocrdtica e
de textura granular. Sua composi¢do mineraldgica é dada
pela existéncia de micropertita subidiomoérfica a idiomor-
fica, hornblenda, nefelina, biotita e eventualmente aegeri-
naugita e sodalita. Cristais de plagiocldsio sdo raros. Os
acessdrios principais sdo titanita, opacos (magnetita prin-
cipalmente); pirita, fluorita e apatita ocorrem de modo
subsididrio. Hd associagdo preferencial entre os opacos com
hornblenda e/ou aegerinaugita (Fig. 5, esquema 1).

O cortex de alteragdo apresenta contato nitido e brusco
com a rocha alcalina e ao microscopio pode-se observar
que as transformagdes acontecem entre 2 e 30 mm.

A alteragdo inicia-se pelos contatos interminerais que
perdem sua nitidez com os minerais primdrios, jd denotando
inicio de alteragdo dado pela mudanca de sua cor de inter-
feréncia.

Os minerais mais suscetiveis sio os feldspatoides (nefe-
lina principalmente e, nos casos em que ocorre, sodalita
secundariamente). O avango do processo de alteragio per-
mite a instalagdo de microcristais de gibbsita nos feldspat6i-
des, jd agora destituidos de seus caracteres identificativos
de cristalinidade, a ndo ser por sua morfologia externa, que
ainda mantém o contorno primdrio do mineral. Trata-se de
uma alteragdo em estrutura do tipo linear irregular (Stoops
et al. 1979) sustentada pela gibbsita e pela permanéncia de
estrutura dos minerais circundantes.

Os minerais méficos, por alteragdo, liberam o ferro na
forma de goethita, apresentando auréolas de difusdo que
atingem os minerais vizinhos, como também em paredes
desenvolvidas nos planos de clivagem, nas fissuras, e que
vdo manter o arcabougo original dos cristais.

A dissolugdo dos feldspatos potdssicos desenvolve-se
ao longo dos planos e descontinuidade dos cristais (cli-
vagens, contatos interminerais e intraminerais). Essa dis-
solugdo produz inicialmente um material isotrépico que, ao
microscépio 6ptico, possui mesmo indice de relevo das
gibbsitas microcristalinas (gibbsita criptocristalina) (Fig. 5,
esquema 2).

Essa gibbsita cristaliza-se apoiada no arcabougo dos
planos de clivagem, de modo que a estrutura primdria dos
minerais permanece conservada, apesar do desenvolvimento
de uma porosidade bem expressiva.

O processo de alteragdo ora apresentado caracteriza-se
por transformagdes pseudomorficas de minerais primdrios
com conserva¢ao da textura e estrutura da rocha-mie. Em
fungao disso, pode-se falar em formagdo de uma isalterita.

A bauxita friavel isalteritica macica De 8,202 5,80 m
identifica-se bauxita macica, eventualmente cortada por
fraturas preenchidas com material argiloso. Nas bordas
dessas fraturas, o aspecto poroso e fridvel dessa bauxita é
em parte reduzido face 4 concentragdo de material argiloso
em seus poros e vactolos.

No plano microscépico, a cristalizagdo da gibbsita crip-
tocristalina propicia o surgimento de um plasma secundirio
constituido de gibbsita microcristalina com manutengdo
do padrio linear cruzado, surgido na fase de alteragdo
inicial dos feldspatdides e feldspatos, ambos com conser-
vagio das estruturas primdrias. A difusdo de ferro a partir
dos minerais primdrios ferruginosos alterados e a remogio
e deposi¢io do aluminio partindo da alterag¢do inicial dos
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feldspatdides e, logo a seguir, dos feldspatos sao refletidas
numa acumulagdo relativa de produtos aluminosos e ferru-
ginosos. A migra¢do intermineral e a desenvolvida ao longo
do perfil permitem o rdpido preenchimento dos vazios
produzidos tanto das nefelinas como dos feldspatos, resul-
tando numa aecumulagio absoluta de produtos alumino-
ferruginosos (Boulangé et al. 1987). Assim, a producgio
dessa bauxita fridvel isalteritica macica é dada pela deposi-
¢do de produtos alumino-ferruginosos, nos vazios e nas
descontinuidades minerais, em consondncia com a intensi-
ficacdo da alteracdo dos minerais opacos e dos ferruginosos
primdrios aliada 4 gera¢do de novos poros e vazios em toda
a textura da rocha (Fig. 5, esquema 3).

A bauxita friavel isalteritica fraturada  No perfil ora

estudado, de 5,80 a 1,90 m observa-se a existéncia de frag-
mentos e blocos entre 40 a 80 cm de bauxita fridgvel isalte-
ritica, capeados por cértex alumino-ferruginoso de 1 a 6 cm
imersos em matriz de material argiloso que ocupa eventual-
mente planos de fratura. Os fragmentos sio de cor marrom-
-amarelada, fridveis internamente e compactos e duros
externamente (cortex). Em certos casos, tais fragmentos
encontram-se secionados por fraturas preenchidas por
material argiloso. A porosidade dos fragmentos na parte
interna é milimétrica e na externa, quando ocorre cortex,
¢ incipiente.

As caracteristicas microscopicas desse material é similar
a da bauxita fridvel isalteritica macica para a parte interna.
Na parte externa (cortex), as feigoes reliquiares sdo oblite-
radas pela mobiliza¢do, remobilizagdo e deposigdo de pro-
dutos de ferro e aluminio.

A couraga alumino-ferruginosa fragmentada A passa-
gem do nivel inferior para o préximo nivel ocorre de modo
brusco pois a 2,0 m de profundidade hd uma fratura quase
horizontal que separa os dois niveis. Possui cerca de 22 cm
de largura, adelgacada para norte e preenchida de material
argiloso, fragmentos de bauxita e vénulas de Oxidos e
hidréxidos de manganés.

Em direcdo a superficie, partindo desse plano de fratura,
observa-se entre 1,80 e 0,90 m um nivel com fragmentos de
bauxita com tamanho centimétrico a decimétrico, que
possuem cor amarelada, com forma irregular, macigos,
densos, porosos (poros de 3 a 10 mm; em alguns casos, os
poros encontram-se parcialmente preenchidos por material
argiloso de cor vermelho-pilido a quase rosado). Esses
fragmentos encontram-se imersos em matriz argilosa de cor
amarelo-esbranquigada, com ocorréncia freqiiente de frag-
mentos de bauxita menores (de 2 a 30 mm).

A partir desse nivel até a superficie hd apenas modifi-
cagdo na relagdo fragmentos/matriz, que diminui em favor
dos fragmentos, chegando a quase inexisténcia de matriz
por volta de 0,60 m do pogo. Nos 0,2 m iniciais, a matriz
é representada por material de cor cinza-negra, em associa-
¢do com raizes e matéria orginica (camada de humus).
Neste ponto ocorrem fragmentos de 0,1 a 15,0 cm de
bauxita compacta, que afloram na superficie do solo.

Ao nivel microscopico é possivel ser notado que o arca-
bougo das lito-reliquias formadas pela gibbsita microcris-
talina nos estdgios anteriores de alteragio desaparece agora
quase totalmente. Forma-se um plasma secunddrio tnico,
constituido mineralogicamente de gibbsita microcristalina,
em dispersio com poros e cavidades geradas nas ficies
anteriores e que agora se encontram preenchidos por com-
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postos de Fe (goethita; hematita) e compostos de Al
(gibbsita e argilo-minerais). Surgem de modo mais abun-
dante diversos cutans (gibbsanes, ferrigibbsanes, ferrans e
argilans). O vestigio mais préximo das lito-reliquias existen-
tes reporta-se a raros casos de descontinuidades (clivagens
e microfraturas) anteriormente preenchidas por compostos
de ferro e que conseguem preservar-se até esta fase de
evolugdo. O produto final formado compreende mate-
rial compacto, alumino-ferruginoso, ao qual se denomi-
na couraga alumino-ferruginosa, fragmentada (Fig. 5,
esquema 4).

A evolugdo da bauxita € caracterizada pela destruigdo
quase total da textura e estruturas primdrias da rocha-mae,
por acumulagio e remobilizagdo dos produtos de aluminio
e ferro neoformados. Esta feigdo € importante na parte
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/| lsalter(tica
3 Fraturada
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Friavel
Isalteritica
Macica
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Alteracdo
e Rocha 14m
om Alcalina \

Figura 3 — Pogo PQA
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superior do perfil (primeiro 0,90 m) em adigdo & intensa
fragmentagdo da bauxita neste nivel e pela quase inexistén-
cia de feigdo lito-reliquiar encontrada na parte mais inferior
dessa fdcies (de 0,90 a 1,80 m).

O PERFIL PQB Este perfil (Fig. 4) atinge a profun-

didade de 15 m e em seus 5,5 m iniciais denota a existéncia

de todas as fdcies descritas para o perfil PQA. Apresenta

diferengas apenas na espessura de cada nivel que pode ser

sumarizada como se segue:

de 0 a 1,70 m — couraca alumino-ferruginosa fragmentada

de 0,70 a 3,40 m — bauxita fridvel isalteritica fraturada

de 3,40 a 5,50 m — bauxita fridvel isalteritica macica

— de 5,50 a 15,00 m — argila caulinitica a fragmentos de
bauxita isalteritica fridvel.

NOMENCLATURA (Figs. 3 e 4)
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Esquema 4 — Couraga alumino-ferruginosa. Desaparecimento total da
textura reliquiar. Poros e vacuolos preenchidos por argila, gibbsita e
hidroxidos e amorfos de Fe. Plasma secunddrio de gibbsita microcristalina.
Microfraturas cortam o plasma gibbsttico. 25 X, LP

Esquema 3 — Bauxita macica. Vazios (nas nefelinas principalmente) e nos
feldspatos potdssicos. Remobilizagdo dos hidréxidos de Fe ao longo dos
planos de clivagens dos minerais mdficos (hornblenda e aegerinaugita).
Concentragido de oxidos hidroxidos e amorfos de Fe nos vazios. Segido
PQA 15 25 X, LP :

Esquema 2 — Bauxita fridvel. Gibbsita microcristalina ao longo dos planos
de clivagem e contatos interminerais. Nefelinas sem preservagdo da crista-
linidade (formagdo dos ‘‘favos de abelha”). Hornblendas (nticleo de virios
cristais) em alteragio formando auréola de difusdo de hidroxidos de Fe ao
redor do cristal. Fundo matricial constituido de gibbsita criptocristalina
(isotrdpica) nos nucleos dos FK e ao longo das descontinuidades. Segao
PQA 17a, 25 X, LP

Esquema 1 — Rocha alcalina si. Feldspatos potdssicos (2) {ortoclisio e
micropertita), hornblenda (3), nefelina (1), eventuais sodalitas, opacos
(5), titanita (4), fluorita e raras aegerinaugitas. Secdo PQA 17¢, 25 X, LP

Figura 5 — Evolugdo da alteragdo de nefelina sienito.
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De 5,5 a 15 m, o perfil apresenta um dominio de argila
caulinitica como matriz, onde ocorrem fragmentos de
bauxita de aspecto compacto e com parte interna fridvel,
apresentando - preservagdo da estrutura e textura da
rocha-mde. A relagdo percentual desses fragmentos com a
matriz é da ordem de 30%, havendo aumento ou diminui-
¢io de matriz ao longo do nivel. Este nivel de caulinita com
fragmentos reliquiares de bauxita é entrecortado por vénu-
las e fraturas preenchidas por produtos argilosos e 6xidos-
-hidréxidos de Fe e Mn.

As caracterfsticas morfoscopicas dos fragmentos nesse
nivel sdo: tamanho entre 2 ¢ 90 cm, forma irregular, parte
externa (cortex) endurecida e de coloragio avermelhada
(resultado do enriquecimento em produtos secunddrios de
ferro e aluminio, e por esta razdo denotando auséncia quase
total de lito-reliquias).

A parte interna desses fragmentos constitui-se basica-
mente de bauxita fridvel, com estruturas e texturas da
rocha-mde conservadas, possuindo de modo geral cor
amarelo-clara a vermelho-clara. Sua porosidade é elevada
se comparada com o cértex e, eventualmente, encontra-se
preenchida por argila. Outros fragmentos, nesse nivel nido
apresentam o tipo de cortex anteriormente descrito. Cons-
tituem-se exclusivamente da parte interna, que neste caso
demonstra forte inter-relagdo com a argila-matriz, sendo
parcela significativa de sua porosidade por ela preenchida.
A manutencio de estrutura e textura da rocha-mie é
gradualmente destruida pelo aparecimento e preenchimento
da argila-matriz & medida que se faz a observagdo cada vez
mais 4 borda do fragmento. Tais fragmentos denotam de
modo claro um contato gradual com a matriz caulinitica
e ocorrem ao longo de toda a extensdo do nivel descrito.

Em estudo micromorfoldgico, a argila-matriz em apre¢o
sugere advir de um processo evolutivo iniciado na desagre-
gacdo de nédulos de gibbsita microcristalina, os quais
mantém de modo constante contato gradual com a argila-
-matriz (Fig. 5, esquema 4a).

CONSIDERAGOES FINAIS  Com base nas descrigdes
apresentadas, admite-se que o horizonte mais evoluido
(couraca alumino-ferruginosa) seja proveniente de intensa
remobilizagdo e concentragdo de Fe e Al

A alteragio pseudomorfica dos minerais primdrios,
nefelinas primeiramente e a seguir os feldspatos é acompa-
nhada de uma perda de matéria a qual gera importante
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porosidade; com isso se forma uma alterita com textura
conservada ou isalterita, caracterizada por uma acumulagao
relativa de produtos residuais.

Os poros sdo ocupados por produtos secunddrios de Fe e
Al, dominantemente advindos de migra¢do intermineral e
ao longo do perfil de altera¢do, permitindo um enriqueci-
mento da isalterita por acumulagdo absoluta. Essa fase
é acompanhada pelo quase total mascaramento das estru-
turas e texturas primdrias da rocha-mae, tal como € obser-
vado na couraga e em parte no cortex dos fragmentos de
bauxita no nivel caulinita com fragmentos de bauxita isalte-
ritica fridvel.

Desenvolve-se entdo uma matriz secunddria, ndo-
-reliquiar, constituida dominantemente de gibbsita micro-
cristalina, criando produtos de alteragdo ndo isovolume.
Este resultado final é observado tanto no perfil PQA
como no PQB. No primeiro, em dire¢do & rocha sa, os
produtos encontrados correspondem & alteragdo do tipo
isalteritica e, logo ap6s, depara-se com cortex de alteragdo
da propria rocha. Tal aspecto, em associagdo com o0s
dados expostos anteriormente, permite designar o perfil
como sendo de bauxita isalteritica. De outro lado, no
perfil PQB, dadas as caracteristicas estruturais e micro-
morfolégicas do material em tudo similares ao pogo PQA
na parte superior, admite uma origem e evolugdo do tipo
isalteritica em fase inicial e que agora se enconira em
processo de desestabilizagdo geoquimica, que permite
a passagem de gibbsita em caulinita. A ocorréncia de
espessa camada caulinftica na elevagdo — compreendida
pelos pogos P-188, PQB, PQC e PQD (Fig. 2), em conso-
nincia com os estudos morfoscopico e micromorfolé-
gico do perfil de alteragdo e ficies formadas nesses po-
cos — sugere um processo de ressilicificagdo de bauxita
fridvel isalteritica maciga. Provavelmente o aporte de
silica liberada na continuidade de lixiviagdo da isalterita
fornece condigdes de desequilibrio geoquimico na bauxita
com apoio de variagdo do lengol fredtico ao longo da
topo-seqiiéncia (Fig. 2), que permite o contato de
solugdes ricas em silica com bauxita anteriormente
formada.
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Esquema 4a — Noédulos de gibbsita imersos em matriz argilosa ( caulinita)
de cor clara, isotropica. Pedoturbacdo incipiente, formagdo de ferrans,
argilans, gibbsans e ferrigibbsans. Se¢do PQB 18, 22a e 22, 100 X, LP

Figura 6 — Aspecto textural de argila na ficies caulinita com fragmentos reliquiares. Perfil POB.
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Que pode exceder em belezas as maravilhosas adaptagGes dos meios da natureza aos seus fins e a regra infalivel da lei e da ordem que
governa as suas manifesta¢oes, mesmo as aparentemente mais irregulares e complicadas?

Albert Nichelson




