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CONTRIBUICAO A TIPOLOGIA DOS DEPOSITOS AURIFEROS DA

REGIAO CENTRAL DO BRASIL

HOMERO LACERDA*

ABSTRACT GOLD DEPOSITS TYPES IN CENTRAL BRAZIL. Gold deposits of Central Brazil
region are presented through their general geological characteristics ilustrated by exemples and their
economic importance. The studied region comprises parts of Tocantins, Goids and Minas Gerais States.
Gold deposits are classified into eight types: Type I - vein type gold deposits in granitic-gneissic rocks;
Type n - gold deposits in volcanosedimentary rocks; Type III - irregulary shaped gold deposits in detrital
metasediments; Type IV - gold deposits in pelitic-carbonatic metasediments; Type V - vein type gold
deposits in detrital metasediments; Type VI - stratabound gold deposits in metaconglomerates; Type VII -
placer gold deposits; Type VIII - base metals deposits with associated gold in volcanosedimentary rocks.
From the economic point of view type I is regionally significant in the range of low to medium tonnage
deposits. Type II is the most important with low to high tonnage deposits. Type III is very important
comprising a high tonnage low grade deposit. Types IV and V are being mined by prospectors and are
potentially important at least for low tonnage deposits. Type VI comprises a deposit partially mined in the
past Type VII was mined in the past and is still being mined by prospectors. Type VIII comprises a high
tonnage but very low grade Cu-Au deposit.

Keywords: Gold deposits, gold mineralization.

RESUMO Os depésitos auriferos de uma regido no Brasil Central, abrangendo partes dos Estados de
Goias, Tocantins e Minas Gerais, sdo apresentados por meio de suas caracteristicas gerais, ilustradas por
exemplo e importancia econdmica. Os depositos sdo classificados em oito tipos: Tipo I - depositos auriferos
filonianos em rochas granito-gnaissicas; Tipo n - depositos auriferos em seqiiéncias vulcano-sedimentares;
Tipo III - depdsitos auriferos de morfologia irregular em metassedimentos detrfticos; Tipo IV - depositos
auriferos em metassedimentos pelito-carbonaticos; Tipo V - depositos auriferos filonianos em metassedi-
mentos detrfticos; Tipo VI - depositos auriferos stratabound em metaconglomerados; Tipo VII - depositos
auriferos de placers; Tipo VIII - depdsitos de metais base com ouro associado em seqiiéncias vulcano-sedi-
mentares. Do ponto de vista econdmico, o tipo I ¢ regionalmente importante, compreendendo jazidas de pe-
queno a médio porte. O tipo n ¢ o mais importante, sendo representado por jazidas de pequeno, médio e
grande porte. O tipo m é de grande importincia econdmica, compreendendo uma jazida de grande porte e
baixo teor. Os tipos IV e V estdo representados por depdsitos explotados por garimpeiros e apresentam bom
potencial, a0 menos para jazidas de pequeno porte. O tipo VI esta representado por um deposito cuja por¢do
superficial foi explotada no periodo colonial. Depositos do tipo VII parecem ter respondido pela maior parte
da producdo durante o periodo colonial e sdo, atualmente, explotados por garimpeiros. O tipo VIII compre-
ende uma jazida de Cu-Au de grande porte, porém com teores bastante baixos.

Palavras-chaves: Depositos de ouro, mineralizagdo de ouro.

INTRODUCAO Este texto trata dos depdsitos auriferos
de uma regido do Brasil Central, englobando parte dos Esta-
dos de Goias, Tocantins ¢ Minas Gerais (Fig. 1). A mineracao
de ouro na regido remonta ao periodo colonial (Palacin 1979)
e atualmente suas jazidas respondem por cerca de 20% do
ouro contido nas reservas medidas+indicadas do pais
(Neves 1988). Sdo também numerosos, na regido, os dep6si-
tos auriferos explotados por garimpeiros, sem avaliagdo de
reservas.

Trabalhos recentes sobre os depdsitos auriferos do Brasil
foram realizados por Maron & Silva (1984), Bernasconi
(1985), Leonardos et al. (1988) e Berbert (1988). Trabalhos
abordando as mineralizagdes de ouro da regido central do pais
foram apresentados por Berbert ef al. (1980), Campos et al.
(1985) e Costa & Barreto Fiiho (1988). Esses trabalhos tratam
das mineraliza¢oes auriferas sob aspectos genéticos ou descri-
tivos. Neste ultimo caso, é apresentada uma listagem dos de-
poésitos e a tentativa de sintese ¢ feita pelo agrupamento dos
depdsitos por regido ou enquadrando-os em classificagdes
pré-existentes, como a de Simons & Prinz (1973).

O presente trabalho tem por objetivo contribuir para o co-
nhecimento dos depoésitos auriferos da regido, mediante uma
tentativa de sintese que, se espera, venha fornecer subsidios a
exploragdo mineral. A abordagem adotada ¢ inspirada no con-
ceito de tipologia de depdsitos minerais (Routhier 1958), no
qual, a partir do estudo de uma populagdo de depdsitos, pro-
cura-se definir tipos com caracteristicas fatuais comuns. E

tentada, ainda, uma correlag@o entre tipos de depositos auri-
feros e sua importancia econdmica, constituindo um esbogo de
tipologia quantitativa nos moldes daquela proposta por B ache
(1982).

A metodologia utilizada consistiu em varias etapas de tra-
balho de campo, visando descrever alguns depdsitos pouco
conhecidos, caso freqiiente daqueles explotados por garim-
peiros, cujos resultados foram, em parte, objeto de publica-
¢Oes especificas. Depdsitos ja descritos na literatura foram
abordados por intermédio de visitas e pesquisa bibliografica,
sendo esta ultima limitada a trabalhos publicados ¢ a relatorios
diversos e teses académicas que, embora ndo publicados for-
malmente, estdo disponiveis para consulta e utilizagdo por
parte dos leitores interessados. As informagdes assim obtidas,
sobre mais de uma centena de depdsitos auriferos, foram or-
ganizadas em descri¢oes resumidas a partir das quais foi reali-
zada a tentativa de sintese.

O termo depdsitos auriferos é utilizado aqui de maneira
abrangente, englobando todas as concentragdes naturais do
metal que tiveram ou t€m importancia econdmica, traduzida
por lavras antigas, garimpagem recente, exploragdo mineral
sistematica e lavra sistematica. Sdo designadas jazidas os de-
positos com reservas quantificadas. O termo "mina”, sempre
entre aspas, ¢ utilizado na literatura regional para designar de-
positos que foram objeto de lavra sistematica, paralisada pos-
teriormente. Atualmente, as "minas" podem estar com os tra-
balhos paralisados, sendo lavradas por garimpeiros ou, ainda,
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Figure 1 — Situation and index-map of the studied region

pesquisadas ou lavradas de maneira sistematica. Para os pro-
positos deste trabalho, serdo considerados depdsitos pequenos
(aqueles contendo, nas reservas medidas e indicadas, menos de
uma tonelada de ouro), médios (aqueles contendo entre uma e
10 toneladas do metal) e grandes (aqueles com mais de 10 tonela-
das de ouro). Estes parametros, modificados de Philips (1985),
sdo considerados adequados para a presente contribuicao.

Neste texto, sdo apresentados a classificagdo dos depositos
auriferos, sua distribui¢do regional, a descricdo dos tipos e,
concluindo, sua importancia econdmica na regido estudada.
Nao serdo realizadas comparagdes entre os depdsitos da re-
gido abordada e aqueles de outras regides do Brasil, devido a
escassez de sinteses regionais com énfase a aspectos descriti-
vos dos jazimentos auriferos.

CLASSIFICACAO PROPOSTA  Neste trabalho, os de-
positos auriferos da regido sdo classificados em oito tipos:
Tipo I - depositos auriferos em rochas granito-gnaissicas;
Tipo II - depositos auriferos em seqiiéncias vulcano-sedi-
mentares;

Tipo III - depositos auriferos de morfologia irregular em me-
tassedimentos detriticos;

Tipo IV - depdsitos auriferos em metassedimentos pelito-car-
bonaticos;

Tipo V - depbsitos auriferos filonianos em metassedimentos
detriticos; .

Tipo VI - depositos auriferos stratabound em metaconglo-
merados;

Tipo VII - depdsitos auriferos de placers,

Tipo VIII - depésitos de metais base com ouro associado em
seqiiéncias vulcano-sedimentares.
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Os critérios utilizados foram a natureza das rochas encai-
xantes e, em alguns casos, a morfologia dos depdsitos. A
morfologia ¢ fung¢do da escala de observagdo, e neste texto
sera adotada a escala do corpo mineralizado. Os dados dispo-
niveis sobre as mineralizagdes auriferas abordadas sdo extre-
mamente heterogéneos, o que levou a escolha destes parame-
tros, unicos efetivamente conhecidos, sendo para todos, ao
menos para a grande maioria dos depdsitos abordados. Isto
ndo significa negar a importancia de outros critérios e, na me-
dida em que novos dados sejam obtidos, certamente sera pos-
sivel a elaboracdo de sinteses mais satisfatorias. Além dos de-
positos exclusivamente auriferos, foram também incluidos os
depositos de metais base com ouro associado.

As caracteristicas dos depositos aqui atribuidos aos tipos
de I a V indicam que em sua génese intervieram processos en-
dogenos, tais como hidrotermalismo e eventos deformacio-
nais. Isto se reflete nas hipoteses genéticas propostas na lite-
ratura regional, que admitem uma origem epigenética para os
jazimentos ou, quando advogam a existéncia de pré-concen-
tragdes ou mineralizagdes singenéticas, reconhecem que elas
sofreram intensa agdo de processos endogenos de forma a dar
origem aos depositos da forma como existem atualmente.
Uma abordagem sintética da génese dos depdsitos auriferos
do Brasil foi apresentada recentemente por Leonardos et
al. (1988) e, segundo esses autores, os depdsitos aqui atribui-
dos aos tipos de I a V foram gerados por hidrotermalismo ao
longo de zonas de cisalhamento.

O deposito do tipo VI parece ser comparavel aos de Wit-
watesrand (Marini ef al. 1984b) e, nesse caso, poderia repre-
sentar um placer antigo. Depdsitos do tipo VII tém sua génese
ligada a processos exogenos, representando concentragdes
detriticas ou residuais.

Estdo agrupados no tipo VIII um deposito de sulfeto maci-
¢o de Cu/Pb/Zn, considerado como de origem vulcanogénica,
e um deposito de Cu disseminado que tem sido considerado
como de origem sedimentogénica, vulcanogénica ou, ainda,
como um deposito do tipo cobre porfiro.

GEOLOGIA REGIONAL Segundo a proposta de com-
partimentagdo tectonica de Almeida et al. (1977), a regido es-
tudada (Figs, 1 e 2) pertence a Provincia Tocantins, e ¢ cons-
tituida por duas grandes unidades: o Macigo Mediano de
Goias, de idade predominantemente arqueana; e as Faixas de
Dobramentos Uruagu e Brasilia, respectivamente do Protero-
z6ico Médio e Superior.

Segue-se uma apresentacdo bastante simplificada da geologia
regional, baseada nos trabalhos de sintese de Marini et al.
(1984a e b). Os terrenos mais antigos da regido, correspondentes
ao denominado Maci¢o Mediano de Goids e ao embasamento
das faixas de dobramentos proterozoicas, para os quais € atri-
buida idade predominantemente arqueana, sdo constituidos
por trés grandes compartimentos: Cinturdo Granulitico, Com-
plexo Granito-Gnaissico e seqiiéncias vulcano-sedimentares
do tipo greenstone belt de Goias, Crixas-Pilar de Goias, Mara
Rosa e Natividade-Dianopolis. Ao Proterozoico Inferior vém
sendo atribuidos complexos gabro-anortositicos e seqiiéncias
vulcano-sedimentares associadas, além de outras unidades de
ocorréncia mais restrita, ndo representadas na figura 2. O
Proterozodico Médio ¢ representado pelas seqiiéncias predomi-
nantemente metassedimentares dos Grupos Araxa, Serra da
Mesa, Natividade e da Formagdo Canastra, consideradas per-
tencentes a Faixa de Dobramentos Uruacu. Ao Proterozoico
Meédio-Superior e Superior sdo atribuidas as seqéncias me-
tassedimentares dos Grupos Paranod e Bambui e das Forma-
¢oes Ibia e Vazante, consideradas integrantes da Faixa de Do-
bramentos Brasilia. Sedimentos fanerozdicos da Bacia do
Maranh@o ocorrem na por¢ao nordeste da regido, recobrindo
os terrenos pré-cambrianos. Coberturas detriticas e detrito-
lateriticas do Terciario-Quaternario, ndo representadas na fi-
gura 2, completam o quadro geoldgico regional.
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Figura 2 - Esbogo geologico regional e distribuicdo dos depdsitos auriferos (geologia modificada de Schobbenhaus Filho et

al. 1981)

Figure 2 - Regional geological sketch map and location of gold deposits

No esbogo geologico da figura 2 esta representada, esque-
maticamente, a distribui¢do dos depdsitos auriferos da regido.
E utilizado o termo regido aurifera para designar, informal-
mente e sem hierarquizar as unidades metalogenéticas, areas
com grande densidade de depositos conhecidos. Depdsitos dos
tipos I, II, VI e VIII ocorrem, predominantemente, em terre-
nos arqueanos ¢, subordinadamente, em terrenos do Protero-
zo6ico Inferior, limitados ao denominado Maci¢o Mediano de
Goias ¢ ao embasamento das faixas de dobramentos protero-
zbicas. Depositos dos tipos III a V estdo encaixados em se-
qiiéncias predominantemente metassedimentares do Protero-

z6ico Médio a Superior, que constituem as faixas de dobra-
mentos Uruagu e Brasilia. Finalmente, depdsitos do tipo VII
ocorrem em formagdes detriticas e/ou lateriticas do Tercidrio
e Quaternario. Em termos de ouro contido, a acumulagdo do
metal na regido estudada parece ter ocorrido em trés episodios
principais: Arqueano, quando foram gerados os depositos en-
caixados nos greenstone-belts, destacando-se a jazida da "Mi-
na" III, em Crixas (GO), do tipo II; Proterozdico Médio a
Superior, durante a evolugdo das faixas de dobramentos pro-
terozodicas, com a jazida do Morro do Ouro, em Paracatu
(MQG), do tipo III; Terciario-Quaternario, quando se origina-
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ram os depositos auriferos de placers, tipo VII, que parecem
ter respondido pela maior parte da produgao aurifera da re-
gido durante o periodo colonial.

DESCRICAO DOS DEPOSITOS Os tipos de depdsitos
serdo abordados pela sua distribuigdo regional (Figs, 1 e 2),
apresentacdo de suas caracteristicas gerais e descricao de
exemplos.

Tipo 1 - Depdsitos auriferos ftlonianos em rochas grani-
to-gnaissicas Na regido de Porto Nacional - Monte do
Carmo, os depositos em epigrafe ocorrem no Complexo Gra-
nito-Gnaissico e em granitos intrusiyos, compreendendo o de-
posito do Pontal, ja explotado por meio de lavra sistematica, ¢
numerosos depdsitos explotados por garimpeiros ¢ conhecidos
como Fazendas Lage, Fofoca, Wilson, Frontel, Dourado,
Antonio Magalhdes e Santa Rosa (Oliveira 1984, Campos et
al. 1985, Costa & Barreto Filho 1988, Carvalho et al. 1988).
Na regido de Natividade-Dianodpolis, ocorrem no Complexo
Granito-Gnaissico € em granodioritos intrusivos, em nume-
rosos depdsitos explotados no passado e atualmente objeto de
exploragdo sistematica ou garimpagem, conhecidos como
Corregos Santana, Coco, Tupani, Vira Saia, Noronha, Fuma-
¢a, Santo Elias, Terra Vermelha, Garrafas, Chapadinha, Jacu,
Pedro d'Avila e Lavrinha (Stein et al. 1976, Correia Filho &
Sa 1980, Campos et al. 1985, Costa & Barreto Filho 1988).
Na regido de Cavalcante-Monte Alegre, ocorrem no Comple-
xo0 Granito-Gnaissico e estdo representados pela jazida de
Aurumina, objeto de lavra sistematica, pelo deposito de Ca-
valcante e por depdsitos explotados por garimpeiros, nas pro-
ximidades de Monte Alegre (Aratjo & Alves 1979, Botelho et
ai. 1986). Depositos isolados incluem a jazida de Aurilandia
(Neves 1988), proxima a cidade do mesmo nome, o depdsito
da "Mina" do Capote em Sao Domingos (Barbosa ef al. 1969)
e, nas regides de Mara Rosa e Niquelandia, depositos explota-
dos por garimpeiros e conhecidos como Sao José, Zé Amorim
¢ Mundinho (Campos ef al. 1985, Lacerda 1986c, Costa &
Barreto Filho 1988).

CARACTERISTICAS GERAIS DOS DEPOSITOS DO TIPO
I As rochas encaixantes sdo granitos, granodioritos, tona-
litos e seus equivalentes gnaissicos ou migmatfticos. Na carto-
grafia geologica regional estas rochas sdo enquadradas no
Complexo Granito-Gnaissico (Marini et al. 1984a), de idade
arqueana com retrabalhamento em ciclos posteriores ou, en-
tdo, consideradas como granitoides intrusivos aos quais vem
sendo atribuida idade arqueana a proterozoica inferior (Padi-
Tha 1984, Costa et al. 1984). Essas idades devem ser encaradas
com reservas, de vez que granitdides e gnaisses de algumas
areas vém apresentando idade radiométrica proterozodica su-
perior (Tassinari et al. 1981, Pimentel ef al. 1985), Deve-se,
também, considerar a possibilidade de parte das rochas atual-
mente englobadas no Complexo Granito-Gnaissico serem su-
pracrustais ainda ndo individualizadas, por falta de mapea-
mento geologico de semidetalhe.

Os depositos auriferos estdo posicionados ao longo de zonas
de cisalhamento, as rochas encaixantes adjacentes aos corpos
mineralizados sdo mais deformadas (Stein ef al. 1976) e sdo
descritas como milonitos, filonitos ou micaxistos, geralmente a
quartzo-mica e, localmente, carbonaticos ou carbonosos.

No estagio atual dos conhecimentos, a composi¢do dos
corpos mineralizados parece variar entre um extremo em que
0 ouro ocorre em veios de quartzo bordejados por faixas mi-
loniticas e outro extremo em que o minério ¢ a propria rocha
milonitica contendo pequenos veios de quartzo. De uma ma-
neira geral, os veios de quartzo sdo concordantes com a fo-
liacdo das encaixantes adjacentes, embora existam excegoes.
Os depositos com veios de quartzo bem definidos, com ex-
tensdo longitudinal decamétrica a hectométrica, constituem a
grande maioria.
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Os corpos mineralizados ocorrem isoladamente ou em gru-
pos, sendo, em planta, retilfneos e, subordinadamente, bifur-
cados com forma de Y (Correia Filho & Sa 1980), ou arquea-
dos com forma de bumerangue. Os corpos tém comprimento
métrico a hectométrico, com espessura decimétrica a métrica.

A lavra seletiva realizada por garimpeiros na regido de Monte
do Carmo sugere que, em alguns depdsitos, os maiores teores
ocorrem nas bordas dos veios ou na interface veio/encaixante.
Em segdo longitudinal é reportada a presena de ore-shoots li-
neares, concordantes com lineagdes minerais e de estiramento
impressas nas rochas encaixantes (Carvalho ef al. 1988).

O quartzo ¢ de cor branca ou enfumagada e texturas bre-
choides sdo freqiientes, com fragmentos de quartzo de pri-
meira geragdo em matriz de quartzo de segunda geracdo
(Correia Filho & Sa 1980). Existem também brechas consti-
tuidas por fragmentos de rocha encaixante em matriz de
quartzo. Os sulfetos estdo sempre presentes, geralmente em
pequenas proporgdes, que ocorrem em disseminagdes ou
massas centimétricas a decimétricas. Considerando apenas os
sulfetos mais abundantes, as paragéneses primarias sdo ou-
ro + pinta, ouro+arsenopirita, ouro+arsenopirita+tpirita e
ouro+galena+tesfalerita+piritatcalcopirita. Minerais secun-
darios sdo "limonita", malaquita ¢ azurita. No minério fresco,
0 ouro ocorre livre e associado ao quartzo ou, entdo, como in-
clusdes na pirita e esfalerita. Na zona de intemperismo, o ouro
esta freqlientemente associado a "limonita" oriunda da oxida-
¢do dos sulfetos.

Os depositos t€m controle estrutural, estando condiciona-
dos a zonas de cisalhamento (Stein et al. 1976). As mineraliza-
¢Oes seriam epigenéticas, de natureza hidrotermal (Carvalho et
ai. 1988).

As jazidas pertencentes a este tipo sdo de pequeno a médio
porte, com teores médios de 4,65 a 8,33 g/t (Carvalho et al.
1988, Neves 1988).

DEPOSITO DO PONTAL Descrito por Oliveira (1984) e
Carvalho et al. (1988), esta situado na porgao norte da regido
estudada, proximo a cidade de Porto Nacional (Figs, 1 e 2). O
deposito é constituido por um veio de quartzo encaixado em
biotita gnaisses do Complexo Granito-Gnaissico.

O corpo mineralizado ¢ tabular, concordante com a folia-
¢do da rocha encaixante, e tem atitude N20E/70SE (Fig. 3).
Sua extensdo ao longo do strike é superior a 110 m, com es-
pessura variando entre 0,2 ¢ 1,5 m. A espessura média é de
0,4 m. As freqiientes variagdes da espessura ao longo do strike
e do mergulho, conferem ao veio um estruturagdo em rosario.
O veio de quartzo esta envolto por uma auréola de alterago
hidrotermal, com espessura métrica que, segundo Carvalho et
ai. (1988), ¢ "constituida basicamente por hornblendito, acti-
nolitito, cioritito e biotitito". Os teores variam intensamente
no espago de poucos metros e 0s ore-shoots estdao condiciona-
dos a uma lineagdo X, impressa nas rochas encaixantes. O veio
de quartzo é enfumagado e contém alguma pirita. O ouro
ocorre predominantemente sob a forma livre ¢ pode também
ocorrer como finas inclusdes no sulfeto. O deposito do Pontal
foi lavrado pela MET AGO S. A. até a profundidade de 43 m,
produziu 55 kg de ouro a partir de um minério com teor mé-
dio de 8,33 g/t.

Tipo 11 - Depositos auriferos em seqiiéncias vulcano-se-
dimentares As informagdes disponiveis sobre estes de-
positos permitem afirmar que apresentam grande diversidade,
mas ainda ndo parecem suficientes para caracterizar mais de
um tipo de deposito aurifero. Assim, foi considerado mais
adequado enquadra-los em um tnico tipo, até que o avango
dos conhecimentos permita aperfeicoar a classificacao.

No greenstone-belt de Goias estdo representados em pros-
pectos descritos por Teixeira et al. (1984) e Tomazzolli et
ai. (1986). No greenstone-beii de Crixas-Pilar de Goias, com-
preendem as Minas Meia Pataca e "Mina" III, os prospectos
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Figura 3 — Deposito do Pontal, mapa de galeria no nivel -20
m e se¢do geologica esquematica: 1. solo e entulho de escava-
¢oes; 2. biotita gnaisse; 3. hornblendito, actinolitito, cloritito e
biotitito; 4. veio de quartzo aurifero (modificado de Oliveira
1984, Carvalho et al. 1988)

Figure 3 - Pontal deposit, subsurface geologica! map at -20 m level and
schematic cross section

Corrego Geral I e 111, e os Garimpes "Mina" Chapéu do Sol,
Guarinos e Pilar de Goias (Herbert & Mello 1973, Kuyumjian
& Dardenne 1983, Ribeiro Filho 1984, Thomson 1986, Ma-
galhdes ef al. 1988, Yamaoka & Araujo 1988). No greenstone-
belt de Almas-Dianopolis estdo representados na Mina Paiol e
em depositos explotados por garimpeiros ou com lavra para-
lisada, conhecidos como Arroz, Olavo, Morro do Carneiro,
Urubu e "Mina" dos Tapuios (Correia Filho & Sa 1980, Pa-
dilha 1984, Campos et al. 1985, Teixeira & Souza 1986, Costa
& Barreto Filho 1988). Na regido de Mara Rosa, ocorrem em
seqiiéncia vulcano-sedimentar de idade controvertida (ar-
queana, proterozoica inferior ou proterozdica superior), na
Jazida de Mara Rosa e nos Garimpes de Filo, Sorongo, Badé,
Bussum, Jodao Lemos, Ditinho e¢ Barroso (Machado et al.
1981, Lacerda 1986¢, Angeiras et al. 1988). Depositos possi-
velmente pertencentes a este tipo sdo assinalados em Nativi-
dade, Anicuns e Silvania (Schobbenhaus Filho ef al. 1975b,
Valente 1985a, Siiva & Kotschobey 1986).

CARACTERISTICAS GERAIS DOS DEPOSITOS DO TIPO
1l As seqiiéncias vulcano-sedimentares encaixantes sdo,
em sua maioria, consideradas como greenstone-belts arquea-
nos (Marini et al. 1984 a, 1984b). Na regido de Mara Rosa, na
qual a idade das rochas encaixantes ¢ controvertida, a seqiién-
cia vulcano-sedimentar ocorre, a semelhanca dos greenstone-
belts arqueanos, como faixas "encravadas" no Complexo
Granito-Gnaissico (Fig. 2).

As seqiiéncias encaixantes estdo metamorfisadas geral-
mente no facies xistos verdes e, mais raramente, no faceis an-
fibolito. Com relagdo a natureza petrografica da seqiiéncia en-
caixante, nas proximidades dos depdsitos, estes podem ser di-
vididos em duas grandes categorias: depositos encaixados em
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rochas maficas e/ou ultramaficas e depdsitos encaixados em
sedimentos detriticos e quimicos, aos quais se associam rochas
vulcanicas e piroclasticas de composi¢ao diversa. Metassedi-
mentos quimicos sdo representados por dolomites, formagdes
ferriferas e chert. Metassedimentos detriticos, rochas meta-
vulcanicas e metapiroclasticas félsicas t€m sido descritos como
micaxistos freqiientemente grafitosos e/ou carbonaticos, gra-
nada-micaxistos, micaxistos feldspaticos ¢ gnaisses. Vulcani-
cas e piroclasticas maficas a intermediarias metamorfisadas
ocorrem como sericita-clorita xistos, anfibolio xistos e anfi-
bolitos, enquanto metavulcanicas ultramaficas ocorrem como
xistos magnesianos.

Nas areas melhor documentadas, é observavel a existéncia
de uma faixa mineralizada, concordante com a estruturacdo da
seqliéncia encaixante, no interior da qual se individualizam os
corpos mineralizados.

Nas mineraliza¢cdes de maior porte, as faixas mineraliza-
das tem extensdo hectométrica a quilométrica ao longo do
strike, com espessuras decamétricas a hectométricas. As faixas
mineralizadas sdo geralmente caracterizadas por teores ano-
malos de ouro ¢ pela presenca de sulfetos disseminados. Sua
natureza petrografica ¢ variavel: micaxistos, freqiientemente
grafitosos e/ou carbonaticos, dolomites, chert (Magalhies et
al. 1988); talco-clorita xistos com intercalagoes de chert (Ku-
yumjian & Dardenne 1983); rochas xistosas com quartzo-car-
bonato-clorita-albita-sericita (Teixeira & Souza 1986). As
faixas mineralizadas s3o interpretadas como uma unidade li-
toestratigrafica (Danni & Ribeiro 1978), como resultantes de
alteragdes hidrotermais ao longo de zonas de cisalhamento
(Teixeira & Souza 1986, Leonardos et al. 1988) ou, ainda,
como originadas pela superimposi¢ao de feigdes deformacio-
nais e alteragdes hidrotermais sobre determinadas unidades
litoestratigraficas (Ribeiro Filho 1984, Lacerda 1986¢).

Altera¢Ges hidrotermais associadas as mineralizagdes sdo
ainda pouco documentadas - como exemplo, hé a jazida "Mi-
na" III, em Crixas, na qual Thomson (1986) descreve altera-
¢Oes tais como carbonatagdo, sericitizagdo e silicificacdo. Es-
ses fendmenos teriam sido responsaveis pela transformagdo de
anfibolitos (vulcanicas maficas) em biotita- clorita-dolomita
xisto e clorita-sericita xisto, além de transformar sericita xisto
grafitoso (pelito) em brecha com fragmentos de xisto grafi-
toso e matriz de quartzo.

No interior das faixas mineralizadas, ocorrem 0s corpos
mineralizados propriamente ditos, com teores econémicos de
ouro. Para efeito de descrigdo, sdo divididos em mineraliza-
¢des em rocha fresca e mineralizagdes superficiais, estas gera-
das pela agdo do intemperismo sobre aquelas.

A morfologia dos corpos mineralizados em rocha fresca ¢,
no estagio atual dos conhecimentos, considerada como cilin-
driforme (Kuyumjian & Dardenne 1983) ou, entdo, tabu-
lar/alongada (Magalhdes et al. 1988, Yamaoka & Aratjo
1988), concordante ou peneconcordante a faixa mineralizada.
Esta morfologia ¢ interpretada, pelos autores citados, como
devida ao marcante controle estrutural, com o plunge do cor-
po mineralizado coincidindo com o eixo de dobra ou lineagdo
mineral e de estiramento. As espessuras sao métricas, a ex-
tensdo ao longo do strike decamétrica a hectométrica ¢ a ex-
tensdo ao longo do plunge pode atingir mais de um quildme-
tro. A natureza petrografica dos corpos mineralizados em ro-
cha fresca é também bastante diversificada, podendo variar
dentro de um mesmo depdsito. Sdo assinalados (Kuyumyjian &
Dardenne 1985, Ribeiro Filho 1984, Lacerda 1986¢, Yamaoka
& Aratijo 1988, Magalhaes et al. 1988): minério essencial-
mente quartzoso; minério constituido por alternancias deci-
métricas a métricas de litotipos da faixa mineralizada como,
por exemplo, micaxistos, ¢ de faixas quartzosas ou quartzp-
feldspaticas; minério em lentes de sulfetos macigos e fortes
disseminagOes sulfetadas nas rochas da faixa mineralizada;
minério disseminado em rochas da faixa mineralizada. Em al-
guns depositos, como € o caso dos garimpes de Pilar de Goias,
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existem venula¢des discordantes de quartzo no minério. As
principais paragéneses sdo ourotpinta, ouro+arsenopirita,
ourotar senopiritatpirita + calcopirita & pirrotita + galena e
ouro+piritat+calcopiritat+pirrotitatmolibdeni ta. O ouro
ocorre livre € como inclusdes nos sulfetos.

Nas mineraliza¢Ses superficiais, os corpos mineralizados
sdo constituidos por minério intemperizado, como na Jazida
Meia Pataca, ou por cobertura eluvionar gradando para miné-
rio intemperizado, como na Jazida Mara Rosa. Neste ultimo
caso, o corpo mineralizado sobrepde-se concordantemente
a faixa mineralizada. A extensdo dos corpos mineralizados ao
longo do strike da faixa mineralizada é hectométrica, com lar-
gura decamétrica.

As hipdteses genéticas propostas para os depositos deste
tipo podem ser enquadradas em trés categorias: singenéti-
cas-sindiagenéticas, relacionada a atividade exalativa (Ya-
maoka & Aragjo 1988); epigenética, relacionada a hidroter-
malismo ao longo de zonas de cisalhamento (Leonardos et al.
1988); pré-concentragdo singenética, com reconcentragiao e
remobilizagdo associada a eventos deformacionais (Ribeiro
Filho 1984, Lacerda 1986¢, Magalhaes et al 1988). Em escala
de semidetalhe, o controle dos depdsitos ¢ materializado pelas
faixas mineralizadas, no interior das quais ocorrem 0s corpos
de minério. Em escala de detalhe, o controle é considerado
como essencialmente estrutural (Yamaoka & Aratjo 1988,
Magalhdes ef al. 1988).

Depositos do tipo II estdo representados por jazidas de pe-
queno, médio e grande porte, com teores médios de 2,08 a
2,98 g/t nos minérios superficiais, e de 5,00 a 12,72 g/1, nos
minérios em rocha fresca (Yamaoka & Arajo 1988, Maga-
lhaes et al. 1988, Angeiras et al. 1988).

JAZIDA DE MARA ROSA Esta situada na porg¢do central
da regido estudada (Figs, | ¢ 2), proxima a cidade de Mara
Rosa, encaixada em rochas supracrustais vulcano-sedimenta-
res do faceis anfibolito, denominadas informalmente de Se-
qiiéncia Mara Rosa. A idade destas rochas ¢ controvertida:
arqueana para Machado (1981), proterozodica inferior para Ri-
beiro Filho (1981) e proterozdica superior, segundo Richard-
son et al. (1984) e Pimentel & Fuck (1987).

Segue-se a descrigdo da jazida, resumida a partir do traba-
lho de Angeiras et al. (1988). A estratigrafia local compreen-
de, em sua por¢ao basal (Fig. 4), uma seqiiéncia mafica-inter-
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mediaria interpretada como metatufos andesiticos, daciticos e
basalticos, que parecem corresponder aos epidoto anfibolitos
mapeados por Machado et al. (1981). Na por¢ao sudoeste da
area, ocorrem (uartzitos € moscovita xistos piritosos com
proporgdes variaveis de cianita, sillimanita, estaurolita', grana-
da e clorita. Estas rochas so interpretadas como resultantes
do metamorfismo de protolitos gerados por alteragdo hidro-
termal sindiagenética dos tufos maficos/intermediarios, junto
a dutos exalativos submarinos. Segue-se um nivel de "felsito"
com espessura de 40 a 70 m, constituido por gnaisses finos de
composi¢do quartzo-latitica, riodacitida e dacitida, interpreta-
dos como metatufos e metarcosios sflticos. A rocha € consti-
tuida por quartzo, microclinio, albita-oligoclasio, moscovita,
biotita, epidoto e sulfetos. E a rocha hospedeira da mineraliza-
¢do aurifera. Sobreposto ao "felsito" ocorre biotita-plagio -
clasio gnaisse grosso, de composi¢do dacitica, interpretado
como metagrauvaca ¢ microgranitos réseos macicos a fraca-
mente foliados, constituindo provavelmente sills. A estrutura
¢ uma homoclinal com rumo N40E e mergulho de 45° para
noroeste, com flexuramentos ao longo do mergulho. Ocorrem
ainda pequenas falhas transversais.

A mineralizagdo em rocha fresca ¢ limitada ao "felsito",
que constitui a faixa aurifera. Esta mede, pelo menos, 1.000 m
ao longo do strike e 500 m down-dip com espessuras de até 50
m, apresentando teores acima de 0,5 g/1. As zonas mineraliza-
das, com teores econdmicos, contidas nesta faixa, variam de
uma a quatro, em segdes verticais, com espessuras decimétri-
cas a métricas (Fig. 4). A continuidade ao longo da diregéo e
do mergulho ¢é varidvel. Essas zonas, em seu conjunto, t€ém
plunge WNW. O minério € o proprio "felsito" e o tnico crité-
rio para identificacdo das zonas mineralizadas ¢ a analise qui-
mica. Sulfetos disseminados atingem até 10%, com predomi-
nancia de pirita e presenga de calcopirita, molibdenita a pirro-
tita. O ouro encontra-se na pirita ou livre, geralmente em
grdos menores que 10 gm. Nao foi observada correlagido po-
sitiva entre teor em ouro e quantidade de sulfetos.

A mineraliza¢o superficial, originada pelo intemperismo do
"felsito" aurifero, ¢ uma cobertura eluvionar com extensdo de
cerca de 1.000 m, largura média de 40 m e espessurade S a 15 m
até a rocha fresca (Fig. 4). O minério consiste, do topo em diregdo
a base, de solo argilo-arenoso, solo lateritico com fragmento's
de quartzo, litossolo argilo-arenoso e litossolo micaceo. O
ouro ocorre livre, com granulometria inferior a 140 mesh.

Figura 4 - Jazida de Mora Rosa, mapa e se¢do geologicos esquemdticos: 1. metatufos mdficos a intermediarios; 2. quartzitos e mos-
covita xistos com cianita, sillimanita, estaurolita, granada e clorita; 3. "felsito" aurifero; 4. microgranito, §. biotita-plagioclasio
gnaisse; 6. solo; 7. falha, 8. mineralizagdo superficial; 9. proje¢do dos corpos mineralizados em rocha fresca; 10. localizagdo da se-
¢do geoldgica; 11. mineralizag¢do aurifera interceptada em furo de sonda; 12.furo de sonda (modificado de Angeiras et'al. 1988)

Figure 4 - Mara Rosa deposit, geological map and schematic cross section
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A reserva medida, compreendendo a mineralizagao super-
ficial, é de 182.087 t de minério a 2,08 g/t. A reserva indica-
da, em rocha fresca, ¢ de 1.297.863 t de minério a 5,00 g/t.

Tipo III -Depositos auriferos de morfologia irregular
em metassedimentos detriticos Depositos deste tipo
ocorrem na por¢do sudeste da regido estudada, proximos as
cidades de Luziania, onde estdo representados por lavras anti-
gas, e de Paracatu, na Mina do Morro do Ouro (Hagemann
1988, Hagemann ef al. 1988, Zini et al 1988).

CARACTERISTICAS GERAIS DOS DEPOSITOS DO TIPO
111 Estao encaixados em litologias do Grupo Canastra,
para o qual ¢ atribuida idade proterozdica média ou media-su-
perior. As rochas encaixantes sdo predominantemente meta-
peliticas, do facies xisto verde, representadas por filitos, fre-
giientemente carbonosos.

De acordo com os dados disponiveis (Hagemann 1988, Zini
et al. 1988), os corpos mineralizados sdo, em planta, equidi-
mensionais a ligeiramente alongados, com dimensdes hecto-
métricas a quilométricas. Em profundidade, os limites dos
corpos mineralizados sdo definidos pela zona de intemperis-
mo, com espessura decamétrica. De acordo com os autores
citados, o minério é um filito intemperizado com veios e bou-
dins de quartzo milimétricos a métricos, concordantes com
a foliagdo principal. Na sua por¢o superior, 0s corpos mine-
ralizados podem incluir um horizonte de laterita ou filito late-
ritizado. No detalhe, 0 ouro concentra-se preferencialmente
junto aos veios e boudins de quartzo. A paragénese em rocha
fresca ¢ constituida principalmente por ouro+pirita+arseno-
piritatcalcopiritattetraedrita. O ouro ocorre livre ou conti-
do nos sulfetos.

Sao duas as hipdteses genéticas propostas para os depositos
do tipo III: introdugdo singenética do ouro na bacia de deposi-
¢do, remobilizagdo tectonica em pequena escala concentrando
o metal nos boudins de quartzo e enriquecimento supergénico
(Zini et al. 1988); introducao tardia do ouro na seqiiéncia, por
meio de hidrotermalismo ao longo de empurrdes de natureza
ductil-ruptil, e enriquecimento supergénico (Hagemann 1988,
Hagemann et al. 1988). As propostas sobre o controle destes
depositos dependem da hipotese genética adotada. Os parti-
darios de uma origem singenética advogam a existéncia de
controles paleogeograficos ¢ litoestratigraficos, enquanto os
adeptos de uma origem epigenética ddo toda a énfase ao con-
trole estrutural por empurrdes ducteis-rapteis.

Os baixos teores parecem ser caracteristicos deste tipo, re-
presentado por uma jazida de grande porte, com teor médio de
0,656 g/t (Zini et al 1988).

JAZIDA DO MORRO DO OURO A jazida esta situada
imediatamente a norte da cidade de Paracatu (Fig. 1 e 2), na
por¢do sudeste da regido estudada. De acordo com a carto-
grafia geoldgica regional de Schobbenhaus Filho ef al. (1981),
a seqliéncia encaixante ¢ atribuida ao Grupo Canastra, do
Proterozoico Médio. Localmente, a seqiiéncia em pauta € co-
nhecida como Formagao Paracatu e as controvérsias sobre seu
posicionamento estratigrafico sao discutidas por Faria & Dar-
denne (1986). A jazida estd posicionada na capa de um ex-
tenso empurrdo que coloca a Formagao Paracatu sobre a For-
macado Vazante (Schobbenhaus Filho ef al. 1981, Marinietal.
1984a, 1984b).

Na area do deposito, foram cartografadas (Zini et al. 1988)
as unidades litologicas descritas a seguir, da base em direcdo
ao topo (Fig. 5):

Unidade T1. Ardobsias e filitos carbonosos com intercalagdes
de arenito.

Unidade A. Tem espessura média de 30 m e ¢ constituida por
filitos carbonosos, levemente carbonaticos, com moscovita-
quartzo-clorita, contendo pirita e alguma arsenopirita, além de
raros boudins de quartzo.
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Unidades B+C. Sdo as unidades portadoras de ouro e, ini-
cialmente, foram cartografadas como unidades litologicas dis-
tintas. Posteriormente, verificou-se que a unidade C ¢é o equi-
valente intemperizado da unidade B, mas a separacdo foi
mantida por ser util na caracterizagdo tecnoldgica do minério.
Trata-se de filito ritmico, com ldminas silto-arenosas e lami-
nas argilo-carbonosas, constituido principalmente por quartzo
e moscovita, tendo como acessorios carbonato e plagioclasio.
Contém boudins de quartzo de dimensGes milimétricas a mé-
tricas. Os minerais opacos assinalados sao pirita, arsenopirita,
pirrotita tetraedrita, galena, blenda, calcopirita, magnetita,
hematita e ilmenita. Na por¢ao intemperizada, sulfetos e car-
bonatos sdo raros, existindo apenas box-works limoniticos. A
espessura média de B+C é de 70 m, enquanto a espessura
média de C é de 35 a40 m.

O mergulho do acamamento varia de suborizontal a 30°
para sudoeste. A foliagdo principal € paralela ao acamamento,
e sdo assinaladas mesodobras isoclinais deitadas.

Cobertura Lateritica. E aurifera, constituida por laterita con-
crecionar e filito lateritizado, com espessura métrica.

Sedimentos Aluviais e Solos. Ocorrem nas por¢des sul e oeste
da area. As aluvides auriferas do Corrego Rico foram lavra-
das no periodo colonial e sgo, hoje, explotadas por garimpeiros.

Y

FARACAT Y

Figura 5 — Jazida do Morro do Ouro, mapa geolégico: 1. alu-
vido e solo: 2. laterita; 3. filitos mineralizados em ouro, unida-
de B+C: 4. filito carbonoso, unidade A; 8. ardésias e filitos
com intercalacoes de arenitos, unidade T1 (modificado de Zini
et al, 1985)

Figure § = Momo do Oure deposit, peological map

De acordo com a descri¢do de Zini ef al. (1988), a jazida
tem, em planta, dimensdes quilométricas. A espessura ¢ deca-
métrica, limitada pela porgdo superior da unidade B. O miné-
rio ¢ constituido pelo filito com boudins de quartzo da unidade
B+C. Em escala de detalhe, 90% do ouro contido no minério
ocorre associado aos boudins de quartzo. O ouro ocorre livre,
associado ao quartzo e aos box-works, ou contido nos sulfetos
ao longo de fraturas ou sob forma submicroscopica. As reser-
vas medidas sdo de 43.314.191 t de minério a 0,656 g/t e as
indicadas sdo de 52.617.487 t de minério a 0,60 g/t.

Tipo IV - Depésitos auriferos em metassedimentos peli-
to-carbonaticos Depositos atribuidos a este tipo ocorrem
nas regides de Niquelandia e Minagu, no Garimpo do Rio do
Carmo e nos prospectos Santa Rita e Cachoeira (Silva & Sa
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1984, Lacerda 1986b). E possivel que o depdsito descrito por
Drago & Prado (1981), na Fazenda Paciéncia, préximo a Ni-
quelandia, também pertencga a este tipo. Embora estes depdsi-
tos, no seu conjunto, sejam ainda pouco estudados, suas ca-
racteristicas parecem justificar seu enquadramento como um
tipo particular.

CARACTERISTICAS GERAIS DOS DEPOSITOS DO TIPO
IV Todos os depdsitos estdo encaixados em metassedi-
mentos do facies xisto verde, atribuidos ao Grupo Paranod, do
Proterozdico Médio-Superior e, segundo Olivo & Marini
(1988), no mesmo horizonte estratigrafico. Ocorrem, caracte-
risticamente, em camadas de rocha carbonética, dolomitos e
calcarios, sotopostos a ritmitos constituidos por alternancias
centimétricas de quartzitos e filitos carbonosos. No contato
entre as duas unidades podem ocorrer metassedimentos peli-
to-carbonaticos.

Com respeito a composi¢ao ¢ morfologia dos corpos mi-
neralizados, parecem existir dois extremos. Num deles, exem-
plificado pelo deposito do Rio do Carmo (Lacerda 1986b), a
mineralizagdo ¢ essencialmente stratabound e constituida por
corpos de minério oxidado limonitico, existindo, porém, um
veio de quartzo suficientemente grande para ser explotado in-
dividualmente. No outro extremo, exemplificado pelo depo-
sito Cachoeira (Silva & Sa 1984), os maiores teores estao nos
veios de quartzo, existindo, porém, uma mineralizagdo strata-
bound de baixo teor, representada por lentes de marga pirito-
sa. Os sulfetos que acompanham o ouro sdo calcopirita, pinta,
pirrotita e esfalerita.

Com respeito a génese desses depodsitos, é proposta a
existéncia de pré-concentragdes singenéticas, posteriormente
remobilizadas e reconcentradas sob acdo de eventos defor-
macionais (Lacerda 1986b) ou, entdo, uma origem
epigenética, na qual o ouro foi introduzido tardiamente na
seqiiéncia e fixado em camadas/estruturas favoraveis (Olivo
& Marini 1988).

Depositos do tipo IV tém um controle litologico represen-
tado pelas camadas de rochas carbonaticas, ¢ um controle es-
trutural, por dobras e fraturas que condicionam a morfologia
dos corpos mineralizados.

Nao existem, na regido estudada, jazidas atribuidas ao tipo
IV e as informagdes sobre teores sdo raras na literatura. Para
os corpos stratabound, sdo reportados teores de até 23,19 g/t
e, para os veios de quartzo, teores de até 60,00 g/t.

DEPOSITO DO RIO CARMO Esta situado proximo a ci-
dade de Minagu, na porgdo centro-norte da regido estudada
(Figs, 1 ¢ 2). O deposito ¢ explotado por garimpeiros e foi
descrito por Lacerda (1986b).

A estratigrafia local compreende, da base em dire¢do ao
topo (Fig. 6): metassiltitos e filitos, calcario ¢ dolomito quart-
Z0s0s € sericiticos, € metarritmito constituido por intercala-
¢oes centimétricas de filito carbonoso e quartzito. A estrutura
local ¢ uma anticlinal com eixo N10W/15 e planoaxial
N20W/50NE.

A mineralizagdo explotada no garimpo do Rio do Carmo
¢ stratabound, limitada a camada de calcarios e dolomitos. Os
corpos mineralizados principais estdo oxidados e, no estagio
atual dos conhecimentos, tém morfologia tabular e concor-
dante no flanco, e irregular na charneira da dobra. No flanco
da anticlinal, o corpo mineralizado tem comprimento da or-
dem de 170 m e espessura em torno de 3 m. O minério oxida-
do aurifero ¢ constituido por "limonita" celular ou em pseu-
domorfos de pinta, quartzo, calcopirita ¢ malaquita. Amostras
de mdo deste material apresentaram teores de ouro entre me-
nor de 0,10 e 23,19 g/t. O minério oxidado ¢ as rochas encai-
xantes sdo recortados por vénulas de quartzo com carbonato,
pinta, calcopirita, esfalerita, covellita, malaquita ¢ "limonita".
Neste deposito, é também explotado um veio com extensio
decamétrica e espessura decimétrica, similar as vénulas ja des-
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Figura 6 - Deposito do Rio do Carmo, mapa e se¢do geologi-
cos esquematicos (Lacerda 1986b)

Figure 6 - Rio do Carmo deposit, geological map and schematic cross
section (Lacerda 1986b)

critas, diferindo apenas no porte maior, o que permite sua ex-
plotacdo como um corpo individualizado.

Tipo V - Depositos auriferos filonianos em metassedi-
mentos detriticos Nas regides de Porto Nacional -
Monte do Carmo e Natividade - Diandpolis, ocorrem encai-
xados em rochas do Grupo Natividade, do Proterozoéico Mé-
dio, estando representados em lavras antigas e garimpes (Silva
& Kotschoubey 1986, Hasui et al. 1987). Nas regides de Mi-
nagu e Cavalcante-Monte Alegre, ocorrem encaixados em li-
tologias dos Grupos Arai, do Proterozdico Médio, e Paranoa,
do Proterozoico Médio-Superior, nas areas Fazenda Forqui-
Thinha, Buracdo, Garimpo da Cachoeirinha, Garimpinho, Ga-
rimpo Novo e Garimpo Fofoca (Araujo & Alves 1979, Cam-
pos et al. 1985, Lacerda 1986b, Costa & Barreto Filho 1988,
Olivo & Marini 1988). Na regido de Uruagu-Niquelandia,
ocorrem encaixados em rochas do Grupo Serra da Mesa, do
Proterozoico Médio, ¢ Grupo Paranoa, do Proterozodico Mé-
dio-Superior, nos Garimpes Lavrinha, Gamba, Ouro Fino,
Corrego do Bat, Serra do Cantagalo, Morro do Avido, Rio
Casteldo, Morro do Mateus, Sao Jodo, Cérrego Criminoso,
Chapadinha, Muquém e Divino (Campos ef al. 1985, Lacerda
1986a, Lacerda & Pereira 1988, Olivo & Marini 1988). De-
positos possivelmente pertencentes a este tipo sao assinalados
em S3ao Domingos, na "Mina" Barriguda (Barbosa et
al. 1969), em rochas da Seqiiéncia Sdo Domingos, atribuida ao
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Proterozoéico Inferior (Teixeira et al. 1983, Faria et al. 1986),
e em Caldas Novas, em rochas do Grupo Araxa, do Protero-
z6ico Médio (Leonardos 1938 apud Valente 1985b).

CARACTERISTICAS GERAIS DOS DEPOSITOS DO TIPO
V' Estdo, na sua quase totalidade, encaixados em seqiién-
cias predominantemente metassedimentares, atribuidas ao
Proterozoico Médio e Médio-Superior, que constituem as fai-
xas de dobramentos proterozdicos Uruagu e Brasilia. As ro-
chas encaixantes sdo metassedimentos detriticos, do facies
xistos verdes, representadas por quartzitos, micaxistos, filitos,
metarritmitos e, mais raramente, metaconglomerados.

Os corpos mineralizados s3o, na quase totalidade dos casos,
veios de quartzo branco com sulfetos subordinados, perfazen-
do, geralmente, ndo mais de um a dois por cento em volume
(Lacerda & Pereira 1988). Proximo a superficie, os sulfetos
estdo oxidados e ddo origem a "limonita" celular. Subordina-
damente, sdo descritos corpos constituidos de quartzo e "li-
monita" celular, indicando proporgdo elevada de sulfetos no
minério (Lacerda 1986b). Os corpos mineralizados ocorrem
em enxames que podem conter mais de trinta corpos, dispos-
tos em uma, duas ou trés atitudes preferenciais. Os enxames
ocorrem geralmente ao longo de um trend de comprimento
hectométrico a quilométrico e largura hectométrica, existindo,
também, enxames sem um trend definido. Os corpos minerali-
zados sd0, com poucas excegoes, discordantes do acamamento
e/ou foliagdo principal da rocha encaixante e tém compri-
mento métrico a hectométrico.

Na escala da frente de explotagdo, os corpos mineraliza-
dos sdo, geralmente, constituidos por um tnico veio de quart-
70, com contatos bruscos e planos, e espessura decimétri-
ca. Subordinadamente, ocorrem corpos com espessura métri-
ca, constituidos por varios veios de quartzo estreitamente
espagados.

Sé&o reportadas texturas comb e bandadas (Silva & Kots-
choubey 1986, Lacerda & Pereira 1988), estas ultimas de-
vidas a distribuicdo dos sulfetos em faixas paralelas as pa-
redes dos veios. Texturas brechoides s@o raras e constitui-
das por fragmentos da rocha encaixante em matriz de quart-
zo ou por fragmentos de quartzo em matriz de "limonita"
celular.

O ouro ocorre livre ou como inclusdes em sulfetos, predo-
minantemente pirita e, subordinadamente, calcocita e pirrotita.
As principais paragéneses sdo: ouro+pirita; ouro+piri-
ta +arsenopirita; ouro+pirrotitatcalcocita+calcopiritatpi-
rita. Na zona de oxidag8o, a agdo do intemperismo sobre os
sulfetos libera o ouro, que aparece em graos de formas irre-
gulares, associado a "limonita".

Depositos do tipo V t€m controle estrutural, sendo condi-
cionados por tectonismo ruptil. Do ponto de vista da génese,
sdo considerados como epigenéticos, formados por preenchi-
mento de fraturas (Silva & Kotschoubey 1986, Lacerda &
Pereira 1988).

Nao existem, na regido estudada, jazidas pertencentes a
este tipo e os dados sobre teores provém de amostragem as-
sistematica em frentes de garimpagem. A maior parte dos va-
lores esta situada na faixa entre menos que 0,10 e 50 g/1,
existindo valores entre 50 e 100 g/t e mesmo superiores. As
rochas encaixantes, proximo aos veios, também podem estar
localmente mineralizadas, apresentando teores da ordem de
1 g/t.

DEPOSITO DO CORREGO DO BAU Este depésito, si-
tuado proximo a cidade de Uruagu, na por¢do central da re-
gido estudada (Figs, 1 e 2), é explotado por garimpeiros e foi
descrito por Lacerda & Pereira (1988). A rocha encaixante,
atribuida ao Grupo Serra da Mesa, do Proterozodico Médio, é
um sericita-quartzo xisto com magnetita, pirita e carbonato
subordinados. A foliagdo principal do sericita-quartzo xisto €
suborizontal na area do depoésito. Ocorrem ainda na area di-
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ques de diabasio de espessura métrica (Fig. 7), truncando os
veios de quatzo. Os corpos mineralizados, em nimero de
trinta e cinco, ocorrem numa area de um km” e podem ser en-
quadrados em duas categorias.

Na primeira categoria, cada corpo mineralizado é consti-
tuido por um tnico veio de quartzo subvertical, com diregdo
N10-45 W, discordante da foliagdo da rocha encaixante, pos-
suindo comprimento de até 300 m e espessura de no maximo
15 cm. O contato encaixante/veio € plano e brusco. Os veios
sdo constituidos por quartzo branco contendo subordinada-
mente pirita e carbonato, concentrados geralmente junto as
bordas. A paragénese ¢ essencialmente a ouro+pirita, € 0
ouro ocorre livre e como inclusdes no sulfeto. Estes veios pa-
recem apresentar os maiores teores de ouro, pois sdo intensa-
mente explotados e dosaram entre menos que 0,10 e 22,14 g/t
em amostras de fragmentos.
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Figura 7 - Deposito do Corrego Bau: 1. sericita-quartzo xisto,
2. diques de diabdsio; 3. veio de quartzo aurifero subvertical,
4. fildo aurifero composto com mergulho de médio angulo (La-
cerda & Pereira 1988)

Figure 7 - Cérrego do Bau deposit
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Na segunda categoria, os corpos mineralizados podem ser
descritos como fildes compostos, discordantes da foliagdo da
encaixante, constituidos por um a trés veios de quartzo com
dire¢do N10-45W e mergulho de 45° a 75° para sudoeste, aos
quais se associam veios menores de mesma direcdo, porém
verticais. O comprimento dos corpos mineralizados atinge 300
m. A espessura total dos corpos, incluindo veios de quartzo
mais a encaixante intercalada, pode atingir 3 m ¢ a espessura
dos veios varia entre 20 cm ¢ um metro. O contato veio/en-
caixante ¢ brusco ¢ geralmente irregular, ¢ o veio engloba
porgdes decimétricas da rocha encaixante. Feigdes tipo
drag sao freqiientes, indicando que os corpos estdo posiciona-
dos em pequenas falhas normais. Os veios sdo constituidos por
quartzo branco contendo pirita limonitizada, concentrada nas
bordas ¢ disseminada nos veios. Estes corpos parecem apre-
sentar menores teores de ouro, pois sdo pouco explotados e
dosaram entre menos que 0,10 e 0,40 g/t em amostras de
fragmentos.



Revista Brasileira de Geociéncias, Volume 20,1990

Tipo VI - Depésitos auriferos stratabound em metacon-
glomerados Este tipo estad representado, na regido estu-
dada, pelo deposito do Morro da Lavra.

DEPOSITO DO MORRO DA LAVRA Este deposito, par-
cialmente explotado no periodo colonial, esta situado proximo
a cidade de Goias (Figs, 1 e 2), na porgdo centro-sul da regido
estudada. Nao existem, na literatura, trabalhos dedicados es-
pecialmente a descrigdo do depoésito, mas, apenas, referéncias
em trabalhos de geologia regional.

O posicionamento estratigrafico dos conglomerados hos-
pedeiros da mineralizagdo aurifera é controvertido. Segundo
Teixeira (1981), seriam arqueanos, fazendo parte da unidade
de topo do greenstone-belt de Goias; para Danni et al. (1981),
eles fazem parte da Seqiiéncia Serra do Cantagalo, de idade
proterozoica inferior, sobreposta ao citado greenstone-belt
(Fig. 8).

A Seqiiéncia Serra do Cantagalo, metamorfisada no facies
xisto verde, é iniciada por metaconglomerados e quartzitos
conglomeraticos aos quais se sobrepdem moscovita-quartzo
xistos, clorita xistos quartzosos ¢ metadolomitos (Danni et al.
1981).

SEC SERRA DO EANTAGALD

DER CHARLEToW

Figura 8 — Segdo geologica esquemdtica da regido de Goids:
1. granito-gnaisse; 2. greenstone-belt de Goids, metavulcani-
cas mdficas/ultrarnaficas; 3. Seqiiéncia Serra do Cantagalo,
metaconglomerados e quartzitos; 4. Seqiiéncia Serra do Can-
tagalo, quartzo xistos; 5. posicionamento estratigragico do de-
posito do Morro da Lavra (modificado de Danni et al. 1981)
Figure 8 - Schematic cross section in Goias region

A mineralizagdo ¢é stratabound e a rocha hospedeira € o
metaconglomerado, que aflora no flanco inverso de uma sin-
clinal, intercalado com camadas de quartzito. No metacon-
glomerado predominam os seixos de quartzo leitoso de 5 a 15
cm, com raros seixos de chert e de xistos verdes, numa matriz
quartzo-micéacea que, segundo Danni et al. (1981), contém pi-
rita detritica. As escavagdes do periodo colonial se estendem
por centenas de metros ao longo do strike, na forma de trin-
cheiras longitudinais escavadas em diversos niveis do conglo-
merado.

Segundo Marini ef al. (1984b), "possivelmente os ruditos
da Serra do Cantagalo enquadram-se nas seqiiéncias tipo Wit-
watersrand" e, neste caso, o deposito do Morro da Lavra pode
representar um placer antigo (Bache 1982).

Tipo VII - Depésitos auriferos de placers Depositos
auriferos de placers aluvionares sdo abundantes na regido e
vém sendo expiotados por garimpeiros (Costa & Barreto Filho
1988). Além dos depositos exclusivamente auriferos, sdo tam-
bém conhecidos aqueles de ourotdiamante e ouro+rutilo
(Schobbenhaus Filho et al. 1975a, 1975b, Campos et al. 1985).
Depositos de placers auriferos eluvio-coluvionares asso-
ciados a mineralizagdes no bed-rock foram descritos junta-
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mente com estas ultimas. Depositos nos quais o ouro ocorre
essencialmente em material elivio-coluvionar sao descritos na
regido de Mara Rosa, nos garimpes Nova Iguacu, Chico de
Assis, Z¢ Nunes ¢ Pedro Coelho (Lacerda 1986¢, Costa &
Barreto Filho 1988). Na regido de Niquelandia, compreendem
os Garimpes Cafundd e Cafundozinho, este Gltimo em mate-
rial colavio-aluvionar (Olivo & Marini 1988). Na regido de
Barro Alto, um deposito aurifero de placer elivio-coluvionar
vem sendo objeto de pesquisa sistematica (Machado 1984).

Tipo VIII - Depésitos de metais-base com ouro associa-
do em seqiiéncias vulcano-sedimentares Sdo poucos
os dados publicados sobre a presenca de ouro nos depdsitos de
metais-base da regido estudada, sendo reportados teores de
0,13 a2 0,5 g/t em corpos de sulfetos macicos de Cu/Pb/Zn da
area de Palmeir6polis (JICA/DNPM 1986, Ledo Neto et al.
1986), e de 0,15 a 0,99 g/t no depdsito de cobre disseminado
de Chapada (Richardson et al. 1984, Siiva & Sa 1988). Apesar
das poucas informagdes disponiveis e das diferengas que estas
jazidas apresentam entre si, decidiu-se enquadra-las como um
tipo de deposito, de forma a completar o quadro dos depdsitos
auriferos da regido.

JAZIDA DE CHAPADA Situado na por¢do central da re-
gido estudada (Figs, 1 e 2), préximo ao povoado de Alto Hori-
zonte (Chapada), este depdsito foi descrito por Silva (1982),
Richardson et al. (1984) e Siiva & Sa (1988).

A mineralizacdo estd hospedada em supracrustais vulcano-
sedimentares, do faceis anfibolito, denominadas informal-
mente de Seqii€ncia Mara Rosa, a mesma unidade encaixante
da Jazida de Mara Rosa.

A descrig¢ao do deposito sera feita, basicamente, segundo o
trabalho de Richardson ef al. (1984). Os afloramentos na area
sdo raros, devido a extensa cobertura de solo e laterita (Fig.
9). As rochas da Seqiiéncia Mara Rosa estdo representadas
por biotita xisto, moscovita xisto, anfibolito e cianita-solicita'-
quartzo xisto, intrudidas por diorito porfirftico e foliado. A
foliagdo ¢ suborizontal na area do deposito e dobras isoclinais
foram observadas no diorito intrusive. Finas passagens de
milonito ou protomilonito sdo freqiientes em testemunhos de
sondagem, mas sdo mais desenvolvidas em uma faixa com ru-
mo NE, na borda sudeste do depdsito.

A mineraliza¢do ocorre disseminada nas supracrustais e o
corpo mineralizado tem forma tabular alongada com aproxi-
madamente 2.000 m de comprimento, 500 m de largura e es-
pessura de 12 a 60 m. O capeamento estéril tem espessura en-
tre 10 e 60 m. Estas dimensdes sdo baseadas num teor de corte
de 0,30% de cobre e a mineralizagdo de mais baixo teor se es-
tende além desses limites. Cerca de 80% da tonelagem do de-
poésito tem como rocha hospedeira um biotita xisto contendo
feldspato potassico, plagioclasio, clorita, moscovita e anfibo-
lio. Em termos de elementos maiores, a composi¢ao dessa ro-
cha ¢ andesitica. Os restantes 20% do corpo mineralizado tém
como rochas hospedeiras moscovita xistos e ortoanfibolitos.

Calcopirita é o Ginico mineral-minério importante € ocorre
associado a pirita, em disseminac¢do nas rochas hospedeiras.
Reporta-se ainda a presenca de magnetita, bornita, esfalerita,
galena, molibdenita e ouro. Este ocorre como inclusoes na cal-
copirita, aparecendo também entre grdos de pirita e calcopirita
ou, ainda, associado a galena em vénulas cortando graos de
esfalerita. As reservas medidas sdo de 136,5 milhdes de tone-
ladas de minério, com teor médio de 0,41% de cobre. A quan-
tidade de ouro contido, avaliada a partir de nimero limitado
de amostras, seria de 61,4 t (Silva 1982). Segundo dados dis-
poniveis na literatura, o teor de ouro no minério varia entre
0,15 a 0,99 g/t (Richardson et al. 1984, Siiva & Sa 1988).

A Jazida de Chapada tem sido considerada como de origem
sedimentar (Silva 1982), vulcanogénica (SUva & Sa 1988) ou,
ainda, como um depdsito do tipo cobre porfiro (Richardson et
al. 1984).
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Figura 9— Jazida de Chapada, mapa geologico: 1. diorito; 2.
biotita xisto,; 3. anfibolito; 4. cianita-sericita-quartzo xisto, 5.
moscovita xisto, 6. laterita; 1. contorno do corpo mineralizado
(modificado de Silva 1982, Richardson et al. 1984)

Figure 9 - Chapada deposit, geological map

CONCLUSOES A presente contribui¢io é limitada a
abordagem da tipologia dos depositos auriferos da regido e
sera tentado aqui, a guisa de conclusdo, o estabelecimento de
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correlagdes entre tipos de depdsitos e sua importancia econd-
mica, tratando-se de um esbogo de tipologia quantitativa.
Sendo de natureza estatistica, o tema nao podera ser aprofun-
dado devido ao reduzido niimero de jazidas, avaliadas por
meio de metodologias variadas.

Na tabela 1, estdo sintetizadas informagdes sobre a geolo-
gia e importancia econdmica dos depdsitos abordados. Os da-
dos sobre reservas foram extraidos das fontes bibliograficas
assinaladas na tabela.

Os depositos auriferos de placers (tipo VII) sdo explotados
por garimpeiros e parecem ter respondido pela maior parte do
ouro produzido na regido durante o periodo colonial (Palacin
1979).

E feita a discussdo, ilustrada pelos graficos da figura 10, da
importancia econdmica dos depodsitos dos tipos I, 11, III, TV,
V, VI e VIII, ou seja, todos os tipos com excec¢do dos depo-
sitos auriferos de placers, ja abordados. Nas figuras 10a, 10b
e 10c¢ estdo representadas, em termos de ouro contido, as re-
servas dos depdsitos de ouro da regido. Foram computadas as
reservas medidas+indicadas, na medida do possivel em face
dos dados disponiveis. No caso das jazidas de Aurilandia,
"Mina" III e Paiol, os dados publicados se restringem as rer
servas medidas; com respeito a jazida do Pontal, exaurida, foi
computado o ouro produzido, com recuperagdo global de
72,4% (Carvalho et al 1988). Na figura 10a, estdo represen-
tadas as reservas de todas as jazidas, inclusive o deposito de
cobre de Chapada que conteria, como subproduto, 61,4 t de
ouro. Trata-se, no entanto, de jazida com baixo teor de cobre,
cuja lavra ndo foi iniciada e, segundo Maron (1989), o ouro
contido nesta jazida "ndo pode ser considerado como reserva,
mas sim como recurso que podera converter-se em reserva
caso as condi¢des econdmicas e/ou tecnologicas venham a se
modificar, possibilitando o aproveitamento econdmico". Na

Tabela 1 — Caracterlsticas geolbgicas e reservas dos depdsitos aurfferas abordados
lele 1 - Geological cheracteristics and ore reserves of studied gold deposits
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TIPO I
2,7%

TOTAL 138,4 tde Au
10b

TOTAL 199,8 t de Au
i0a
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DEMAIS TIPOS
12%

TOTAL 11,7 t de Au
10c

TOTAL 119 DEPOSITOS
10d |

Figura 10 - Importdancia economica dos tipos de depositos auriferos: 10a. total das reservas, 10b. reservas em depositos exclusiva-
mente auriferos, 10c. reservas em depdsitos pequenos a médios; 10d. numero de depositos

Figure 10 - Economic importance of gold deposits types

figura 10b, a jazida de Chapada foi excluida; foram computa-
das apenas aquelas exclusivamente de ouro. Na figura 10c,
esta representado o ouro contido em depodsitos de pequeno
(menos de 1 t de ouro) e médio porte (entre I e 10 t de ouro).
A grande maioria dos depdsitos auriferos da regido nio foi
avaliada e vem sendo explotada por garimpeiros. Como uma
forma de ressaltar sua importancia, ¢ apresentado um quarto
grafico (Fig. 10d). com o percentual do niimero de depdsitos
em relaco ao total considerado.

Do total das reservas de ouro da regido (Fig. 10a), 94,4%
estdo contidas em trés jazidas, "Mina" III (tipo II), Morro
do Ouro (tipo III) e Chapada (tipo VIII). Se considerados
apenas os depositos exclusivamente de ouro, 91,5% das re-
servas estdo contidas nas jazidas "Mina" III e Morro do Ou-
ro (Fig. 10b). Embora esta concentragdo das reservas em
poucas jazidas de grande porte também ocorra em outros
tipos de depdsitos como, por exemplo, cobre porfiro e sul-
fetos macigos vulcanogénicos, parece ser mais pronunciada
no caso dos depositos exclusivamente auriferos (Hogdson
1988).

O tipo I (depdsitos auriferos filonianos em rochas granito-
gnaissicas) esta representado por jazidas de porte pequeno a
médio, contendo 1,9% das reservas totais da regido (Fig. 10a),
e 2,7% do metal contido nos depdsitos exclusivamente auri-
feros (Fig. 10b). Jazidas deste tipo contém 31,6% das reservas
em depositos de pequeno a médio porte (Fig. 10c), eviden-
ciando sua importancia regional para jazidas do porte consi-
derado. Representam, ainda, 35% do total de depositos estu-
dados (Fig. 10d).

O tipo II (depdsitos auriferos em seqiiéncias vulcano-se-
dimentares) ¢ o mais importante do ponto de vista economico,
estando representado por jazidas de porte pequeno até grande.

Contém 37,7% do total das reservas, 54,4% das reservas em
depositos exclusivamente auriferos e 68,4% do ouro contido
em jazidas de pequeno a médio porte. Correspondem, ainda, a
29% dos depdsitos considerados.

O tipo III (depositos auriferos de morfologia irregular em
metassedimentos detriticos) tem grande importancia econdmi-
ca, estando representado pela Jazida do Morro do Ouro, de
grande porte e baixo teor, que perfaz 29,7% das reservas to-
tais da regido e 42,9% das reservas em depdsitos exclusiva-
mente auriferos.

Os tipos IV (depositos auriferos em metassedimentos pe-
lito-carbonaticos) e V (depositos auriferos filonianos em me-
tassedimentos detriticos) estdo representados por depdsitos
explotados por garimpeiros. E sugerido que sua potencialidade.
maior ¢ para jazidas de pequeno a médio porte. O tipo V se
destaca ainda pelo grande numero de depoésitos, representando
24% do total computado.

O tipo VI (depositos auriferos stratabound em metacon-
glomerados) esta representado por um deposito cuja porgdo
superficial foi explotada na época do Brasil colonial.

O tipo VIII (depositos de metais-base com ouro associado
em seqiiéncias vulcano-sedimentares) esta representado pela
jazida de cobre da Chapada, que conteria 30,7% dos recursos
auriferos da regido, na forma de subproduto.
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